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ACCIAI DA CEMENTAZIONE

ACCIAI DA CEMENTAZIONE
al  Cr-Mn,  al  Ni-Cr-Mn

ACCIAI AUTOMATICI DA
CEMENTAZIONE

al  Pb  e  S

ACCIAI DA BONIFICA

ACCIAI DA BONIFICA
al  Mn, al Cr, al Ni-Cr-Mo

ACCIAI AUTOMATICI
DA BONIFICA
al  Pb  e  S

ACCIAI INOSSIDABILI
FERRITICI

Cr = 14 ÷ 30%

ACCIAI INOSSIDABILI
AUSTENITICI

Cr = 16÷28%, Ni = 6÷22%

% C10,80,60,50,40,30,2

ACCIAI DA
NITRURAZIONE
al Cr, Al, Mo

ACCIAI PER BULLONERIA

COMUNE

ACCIAI PER MOLLE
al Si, Cr, V

ACCIAI INOSSIDABILI MARTENSITICI    Cr = 13÷18%

ACCIAI PER UTENSILI  CON  W,  V,  Mo,  Co,  Cr

ACCIAI PER CUSCINETTI

VOLVENTI con Cr  e  Mn


